
Облікова картка НДДКР
Державний обліковий номер: 0306U008765

Державний реєстраційний номер: 0106U011503

Відкрита

Дата реєстрації: 27-12-2006

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Проведення сертифікаційних випробувань попередньо-напружених залізобетонних шпал марки Ш1-1 та 
типу СБ3-1, СБ3-2.

Початок етапу: 07-2006

Закінчення етапу: 09-2006

Вид звітного документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по 
цивільному будівництву"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 01422826

Підпорядкованість: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Адреса: 01133, М.Київ-133, бул.Лесі Українки, 26

Телефон: 2863672

Інше: 2857481

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по 
цивільному будівництву"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 01422826

Адреса: 01133, М.Київ-133, бул.Лесі Українки, 26

Підпорядкованість: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Телефон: 2863672

E-mail: ZNIIEP@adam.Kiev.UA

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Проведення сертифікаційних випробувань попередньо-напружених залізобетонних шпал марки Ш1-1 та типу СБ3-1, СБ3-2.

Назва роботи (англ)

Conduction of the certificate tests of the pre-stressed reinforced concrete sleepers,Ш 1-1 brand, СБ3-1, СБ3-2 type.

Реферат (укр)

Проведені випробування залізобетонних шпал марок Ш1-1 та типу СБ3-1, СБ№-2 на тріщиностійкість, морозостійкість, 
міцність бетону на стиснення, визначення відповідності геометричних параметрів вимогам стандарту. Результатом 
роботи є протокол сертифікаційних випробувань у відповідності з вимогами ДСТУ 3412-96

Реферат (англ)

The tests of the reinforsed concrete sleepers,-the grade Ш 1-1 brand, СБ3-1, СБ3-2 type for resistense to the fracturing, cold are 
conducted, as well as tests for the concrete compressive strength and the conformity of the geometric parameters to standards. 
The work resulted into the report of certifying tests according to ДСТУ 3412-965635

Індекс УДК: 624.01.001.362, 625,142

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.11.03

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Керівник організації: 

Шахнова Валентина Митрофанівна

Керівники роботи: 

Іокова Тетяна Іванівна

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


