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Відкрита

Дата реєстрації: 21-09-2009

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення та затвердження технічних завдань (ТЗ) на розроблення національних стандартів, розроблення 
перших редакцій проектів стандартів.

Початок етапу: 03-2009

Закінчення етапу: 06-2009

Вид звітного документа: Без звіту

2. Виконавець

Назва організації: Український державний науково-технічний центр "Енергосталь"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 31632138

Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України

Адреса: 61166, Харків, пр. Леніна, 9

Телефон: 057-702-17-32

E-mail: energostal@energostal.kharkov.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Міністерство промислової політики України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00013942

Адреса: 03035, вул. Сурікова, 3, м. Київ

Підпорядкованість: Кабінет міністрів

Телефон: 246-30-47

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2601140

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 135 тис. грн.



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розроблення національних стандартів на заміну міждержавних стандартів на сталь вуглецеву та чавун нелегований.

Назва роботи (англ)

Preparation of National Standards for substitution Interstate Standards for carbon steel and unalloyed pig-iron.

Реферат (укр)

Розроблені, погоджені та затверджені технічні завдання на розроблення дев'яти національних стандартів: ДСТУ "Сталь 
вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту"; ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун 
нелегований. Методи визначення фосфору"; ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення кремнію"; 
ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення миш'яку"; ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун нелегований. 
Методи визначення хрому"; ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення нікелю"; ДСТУ "Сталь 
вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення алюмінію"; ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи 
визначення ванадію"; ДСТУ "Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення цирконію". Розроблені перші 
редакції цих стандартів, розіслані на відгук організаціям та підприємствам України.

Реферат (англ)

Preliminary specifications for preparing nine national standards were developed and approved: DSTU "Carbon steel and alloy-
free iron. Methods of determination of total carbon and graphite content"; DSTU "Carbon steel and alloy-free iron. Methods of 
determination of phosphorus content"; DSTU "Carbon steel and alloy-free iron. Methods of determination of silicon content"; 
DSTU "Carbon steel and alloy-free iron. Methods of determination of arsenic content"; DSTU "Carbon steel and alloy-free iron. 
Methods of determination of chrome content"; DSTU "Steel carbon and cast-iron unalloyed. Methods of determination of 
nickel"; DSTU "Steel carbon and cast-iron unalloyed. Methods of determination of aluminium"; DSTU "Steel carbon and cast-iron 
unalloyed. Methods of determination of vanadium"; DSTU "Steel carbon and cast-iron unalloyed. Methods of determination of 
zirconium". The first releases of these standards are developed, are sent on a review to organizations and enterprises of Ukraine.

Індекс УДК: 669:372.8; 669:331.36, 669.015(083.74)

Коди тематичних рубрик НТІ: 53.01.37

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

8. Звітна документація

Робота виконується без звіту

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
Гриценко Н.М.



Керівник організації: 

Сталінський Дмитро Віталійович

Керівники роботи: 

Спіріна Світлана В'ячеславівна

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


