
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0112U007925

Відкрита

Дата реєстрації: 01-02-2013

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 11.976

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2012 11.976

2. Замовник

Назва організації: ВАТ "Харцизький трубний завод"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00191135

Адреса: 86703, м.Харцизьк, вул.Патона, 9

Підпорядкованість: Державний комітет промислової політики України

Телефон: (6257) 42168, 70301,70320

E-mail: marketing@ukrpipe.com.ua

3. Виконавець

Назва організації: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417087

Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України

Адреса: вул. академіка Заболотного, 154, м. Київ, Київ, 03143, Україна

Телефон: 0445261179

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Проведення випробувань з грибостійкості за методом 2 ГОСТ 9.049-91 зразка зовнішнього антикорозійного покриття (в 
подальшому зразок покриття) нафтопровідних труб виробництва ПАТ ХТЗ

Назва роботи (англ)

The test of resistance to microscopic fungi in accordance with GOST 9.049-91 (method 2) of the sample external corrosion 
coating (further a model of Coating) oil pipes production of PAT "HTZ" was conducted

Мета роботи (укр)

Визначення показника грибостійкості поліетиленового шару покриття зразка нафтопровідних труб

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Енергетика та енергоефективність

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: 

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: зменшення зносу обладнання, поліпшення стану довкілля

Галузь застосування: екологія

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 05.2012 12.2012 Остаточний звіт
Проведення випробувань з грибостійкості за методом 2 ГОСТ 9.049-91 
зразка зовнішнього антикорозійного покриття (в подальшому зразок 
покриття) нафтопровідних труб виробництва ПАТ ХТЗ

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 34.27.39

Індекс УДК: 579.66, [678.742.2:656.56]:620.192.8:528.28

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Підгорський Валентин Степанович

Керівники роботи: 

Субброта Антоніна Георгієвна

Відповідальний за подання документів:  (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


